
1. SCHICHT 2. SCHICHT 3. SCHICHT ERGEBNIS

M
O
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FLAMESTAT T-SHIRT LANGARM 7026 MOF  
Art.-Nr. 121639

+ +

FLAMESTAT HIGH VIS JACKE FÜR DAMEN, KL. 3 4175 ATHS  
Art.-Nr. 119922

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1 
EBT 26,7 cal/cm2  HAF 91,5 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 2

FLAMESTAT ZIPPER 7029 MOF 
Art.-Nr. 121640

FLAMESTAT HIGH VIS JACKE, KL. 2 4176 ATHS
Art.-Nr. 120929

FLAMESTAT JACKE 4174 ATHS
Art.-Nr. 119921

FLAMESTAT HIGH VIS JACKE FÜR DAMEN, KL. 3 4275 ATHS 
Art.-Nr. 122195

FLAMESTAT MANTEL 3074 ATHS  
Art.-Nr. 121115

FLAME HIGH VIS OVERALL, KL. 3 8175 ATHS 
Art.-Nr. 125893

FLAMESTAT UNTERHOSE, LANG 7027 MOF
Art.-Nr. 121641

FLAMESTAT HIGH VIS HANDWERKERHOSE, KL. 2 2075 ATHS  
Art.-Nr. 109420

FLAMESTAT HIGH VIS HANDWERKERHOSE, KL. 1 2074 ATHS  
Art.-Nr. 109417

FLAMESTAT HIGH VIS HOSE, KL. 1 2176 ATHS 
Art.-Nr. 121355

FLAMESTAT HOSE 2144 ATHS  
Art.-Nr. 121354

FLAMESTAT HIGH VIS LATZHOSE, KL. 2 1075 ATHS  
Art.-Nr. 109419

FLAMESTAT HIGH VIS HANDWERKERHOSE FÜR DAMEN, KL. 2 2775 
ATHS Art.-Nr. 122196

FLAMESTAT HIGH VIS DAMENHOSE, KL. 1 2776 ATHS  
Art.-Nr. 122197

FLAMESTAT HOSE 2148 ATHS  
Art.-Nr. 125038

FLAMESTAT HIGH VIS HANDWERKERHOSE FÜR DAMEN, KL. 1 2777 
ATHS Art.-Nr. 126518

M
O

F 
+ 
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F

FLAMESTAT T-SHIRT LANGARM 7026 MOF  
Art.-Nr. 121639 +

FLAMESTAT HIGH VIS FLEECEJACKE KL. 3 4063 
ATHS Art.-Nr. 122233 +

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1 
EBT 28,1 cal/cm2 HAF 93 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 2

FLAMESTAT ZIPPER 7029 MOF 
Art.-Nr. 121640

FLAMESTAT FLEECEJACKE 4073 ATF  
Art.-Nr. 109430

M
O
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FLAMESTAT T-SHIRT LANGARM 7026 MOF  
Art.-Nr. 121639

+

FLAMESTAT HEMD 7074 ATS
Art.-Nr. 109425

+

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1
EBT 23,7 cal/cm2 HAF 91 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 1

FLAMESTAT ZIPPER 7029 MOF 
Art.-Nr. 121640

FLAMESTAT HIGH VIS HEMD, KL. 3 7050 ATS 
Art.-Nr. 124178

FLAMESTAT HIGH VIS HEMD, KL. 1 7051 ATS 
Art.-Nr. 124309

FLAMESTAT HEMD 7200 ATSS  
Art.-Nr. 114095
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FLAMESTAT T-SHIRT LANGARM 7026 MOF  
Art.-Nr. 121639

+

FLAMESTAT T-SHIRT LANGARM 7072 TFLH  
Art.-Nr. 111842

+

FLAMESTAT HIGH VIS JACKE, KL. 3 4175 ATHS 
Art.-Nr. 119922

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1 
ATPV 41,2 cal/cm2 HAF 94,1 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 2

FLAMESTAT ZIPPER 7029 MOF 
Art.-Nr. 121640

FLAMESTAT T-SHIRT LANGARM, KL. 3 7077 TFLH  
Art.-Nr. 125041

FLAMESTAT HIGH VIS JACKE, KL. 2 4176 ATHS
Art.-Nr. 120929

FLAMESTAT JACKE 4174 ATHS
Art.-Nr. 119921

FLAMESTAT HIGH VIS JACKE FÜR DAMEN, KL. 3 4275 ATHS
Art.-Nr. 122195

FLAMESTAT MANTEL 3074 ATHS
Art.-Nr. 121115

M
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 +

 AT
HS FLAMESTAT T-SHIRT LANGARM 7026 MOF  

Art.-Nr. 121639

+

FLAMESTAT FLEECEJACKE 7044 MFR 
Art.-Nr. 121649

+

FLAMESTAT HIGH VIS WINTERJACKE, KL. 3 4185 ATHS 
Art.-Nr. 119923

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1 
EBT 66,8 cal/cm2 HAF 93,9 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 2

FLAMESTAT ZIPPER 7029 MOF
Art.-Nr. 121640

FLAMESTAT UNTERHOSE, LANG 7027 MOF
Art.-Nr. 121641

FLAMESTAT FLEECEUNTERHOSE, LANG 7045 
MFR Art.-Nr. 121650

FLAMESTAT HIGH VIS WINTERHOSE, KL. 2 2085 ATHS 
Art.-Nr. 109424

M
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FLAMESTAT T-SHIRT LANGARM 7026 MOF  
Art.-Nr. 121639

+

FLAMESTAT HEMD 7074 ATS 
Art.-Nr. 109425

+

FLAMESTAT HIGH VIS WINTERPARKA, KL. 3 4086 ATHR 
Art.-Nr. 109423

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1 
ATPV 67,3 cal/cm2 HAF 95,4 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 2

FLAMESTAT ZIPPER 7029 MOF 
Art.-Nr. 121640

FLAMESTAT HIGH VIS HEMD, KL. 3 7050 ATS 
Art.-Nr. 124178

FLAMESTAT HIGH VIS HEMD, KL. 1 7051 ATS 
Art.-Nr. 124309

FLAMESTAT HEMD 7200 ATSS
Art.-Nr. 114095
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FLAMESTAT T-SHIRT LANGARM 7072 TFLH  
Art.-Nr. 111842

+

FLAMESTAT HIGH VIS JACKE, KL. 3 4175 ATHS 
Art.-Nr. 119922

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1
EBT 26 cal/cm2 HAF 91,5 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 2

FLAMESTAT T-SHIRT LANGARM, KL. 3 7077 TFLH  
Art.-Nr. 125041

FLAMESTAT HIGH VIS JACKE, KL. 2 4176 ATHS
Art.-Nr. 120929

FLAMESTAT JACKE 4174 ATHS
Art.-Nr. 119921

FLAMESTAT HIGH VIS JACKE FÜR DAMEN, KL. 3 4275 ATHS 
Art.-Nr. 122195

FLAMESTAT MANTEL 3074 ATHS
Art.-Nr. 121115

M
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FLAMESTAT T-SHIRT LANGARM 7026 MOF  
Art.-Nr. 121639

+

FLAMESTAT HIGH VIS SWEATSHIRT, KL. 3 7076 
SFLH Art.-Nr. 109428

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1
EBT 36 cal/cm2 HAF 92,6 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 2

FLAMESTAT ZIPPER 7029 MOF 
Art.-Nr. 121640
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FLAMESTAT T-SHIRT LANGARM 7026 MOF 
Art.-Nr. 121639

+

FLAMESTAT SWEATSHIRT 984 SFLA  
Art.-Nr. 100581

+

FLAMESTAT HIGH VIS JACKE, KL. 3 4175 ATHS 
Art.-Nr. 119922

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1
EBT 50,3 cal/cm2 HAF 94,8 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 2

FLAMESTAT ZIPPER 7029 MOF 
Art.-Nr. 121640

FLAMESTAT HIGH VIS JACKE, KL. 2 4176 ATHS
Art.-Nr. 120929

FLAMESTAT JACKE 4176 ATHS
Art.-Nr. 119921

FLAMESTAT HIGH VIS JACKE FÜR DAMEN, KL. 3 4275 ATHS 
Art.-Nr. 122195

FLAMESTAT MANTEL 3074 ATHS
Art.-Nr. 121115

M
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FLAMESTAT T-SHIRT LANGARM 7026 MOF  
Art.-Nr. 121639

+ +

FLAMESTAT HIGH VIS GORE-TEX®-JACKE, KL. 3 4095 GXE  
Art.-Nr. 125617

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1 
EBT 71,9 cal/cm2 HAF 96,6 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 2

FLAMESTAT ZIPPER 7029 MOF 
Art.-Nr. 121640

FLAMESTAT UNTERHOSE, LANG 7027 MOF 
Art.-Nr. 121641

FLAMESTAT HIGH VIS GORE-TEX®-HOSE, KL. 2 2095 GXE
Art.-Nr. 125618
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+

FLAMESTAT FLEECEJACKE 7044 MFR  
Art.-Nr. 121649

+

FLAMESTAT HIGH VIS GORE-TEX®-JACKE, KL. 3 4095 GXE 
Art.-Nr. 125617

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1 
EBT 85,7 cal/cm2 HAF 97,6 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 2

FLAMESTAT FLEECEUNTERHOSE, LANG 
7045 MFR  
Art.-Nr. 121650

FLAMESTAT HIGH VIS GORE-TEX®-HOSE, KL. 2 2095 GXE 
Art.-Nr. 125618
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FLAMESTAT HIGH VIS HEMD, KL. 3 7050 ATS
Art.-Nr. 124178

+

FLAMESTAT HIGH VIS GORE-TEX®-JACKE, KL. 3 4095 GXE
Art.-Nr. 125617

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1
EBT 84,3 cal/cm2 HAF 96,8 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 2

FLAMESTAT HEMD 7074 ATS  
Art.-Nr. 109425

FLAMESTAT HIGH VIS HEMD, KL. 1 7051 ATS 
Art.-Nr. 124309

FLAMESTAT HEMD 7200 ATSS  
Art.-Nr. 114095



1. SCHICHT 2. SCHICHT 3. SCHICHT ERGEBNIS
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FLAMESTAT FLEECEJACKE 4073 ATF  
Art.-Nr. 109430

+

FLAMESTAT HIGH VIS GORE-TEX®-JACKE, KL. 3 4095 GXE
Art.-Nr. 125617

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1 
EBT 78 cal/cm2 HAF 96,5 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 2

FLAMESTAT HIGH VIS FLEECEJACKE, KL. 3 
4063 ATF Art.-Nr. 122233
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+

FLAMESTAT FLEECEJACKE 7044 MFR 
Art.-Nr. 121649

+

FLAMESTAT HIGH VIS JACKE FÜR DAMEN, KL. 3 4175 ATHS  
Art.-Nr. 119922

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1   
EBT 40,4 cal/cm2 HAF 93,9 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 2

FLAMESTAT FLEECEUNTERHOSE, LANG 7045 
MFR Art.-Nr. 121650

FLAMESTAT HIGH VIS JACKE, KL. 2 4176 ATHS
Art.-Nr. 120929

FLAMESTAT JACKE 4174 ATHS
Art.-Nr. 119921

FLAMESTAT HIGH VIS JACKE FÜR DAMEN, KL. 3 4275 ATHS 
Art.-Nr. 122195

FLAMESTAT MANTEL 3074 ATHS  
Art.-Nr. 121115

FLAME HIGH VIS OVERALL, KL. 3 8175 ATHS 
Art.-Nr. 125893

FLAMESTAT FLEECEUNTERHOSE, LANG 7045 
MFR Art.-Nr. 121650

FLAMESTAT HIGH VIS HANDWERKERHOSE, KL. 2 2075 ATHS  
Art.-Nr. 109420

FLAMESTAT HIGH VIS HANDWERKERHOSE, KL. 1 2074 ATHS  
Art.-Nr. 109417

FLAMESTAT HIGH VIS HOSE, KL. 1 2176 ATHS 
Art.-Nr. 121355

FLAMESTAT HOSE 2144 ATHS  
Art.-Nr. 121354

FLAMESTAT HIGH VIS LATZHOSE, KL. 2 1075 ATHS  
Art.-Nr. 109419

FLAMESTAT HIGH VIS HANDWERKERHOSE FÜR DAMEN, KL. 2  
2775 ATHS Art.-Nr. 122196

FLAMESTAT HIGH VIS DAMENHOSE, KL. 1 2776 ATHS  
Art.-Nr. 122197

FLAMESTAT HOSE 2148 ATHS  
Art.-Nr. 125038

FLAMESTAT HIGH VIS HANDWERKERHOSE FÜR DAMEN, KL. 1  
2777 ATHS Art.-Nr. 126518

M
O

F+
TF

LH FLAMESTAT T-SHIRT LANGARM 7026 MOF  
Art.-Nr. 121639

+

FLAMESTAT T-SHIRT LANGARM, KL. 3 7077 TFLH
Art.-Nr. 125041

+

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1 
EBT 18,7 cal/cm2 HAF 90 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 1

FLAMESTAT ZIPPER 7029 MOF 
Art.-Nr. 121640

FLAMESTAT T-SHIRT LANGARM 7072 TFLH 
Art.-Nr. 111842

M
O

F+
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FLAMESTAT T-SHIRT LANGARM7026 MOF  
Art.-Nr. 121639

+

FLAMESTAT SWEATSHIRT 984 SFLA  
Art.-Nr. 100581

+

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1
EBT 32,8 cal/cm2 HAF 94 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 2

FLAMESTAT ZIPPER 7029 MOF 
Art.-Nr. 121640

M
O
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FLAMESTAT T-SHIRT LANGARM 7026 MOF  
Art.-Nr. 121639

+

FLAMESTAT LANGARM POLOSHIRT 784 PFLA 
Art.-Nr. 100472

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1
EBT 20,7 cal/cm2 HAF 91,5 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 2

FLAMESTAT ZIPPER 7029 MOF 
Art.-Nr. 121640

M
O

F+
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S FLAMESTAT T-SHIRT LANGARM 7026 MOF 
Art.-Nr. 121639

+

FLAME HEMD 7207 FRS 
Art.-Nr. 122194

+

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1
EBT 28,1 cal/cm2 HAF 92,2 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 1

FLAMESTAT ZIPPER 7029 MOF 
Art.-Nr. 121640

M
O

F+
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FLAMESTAT T-SHIRT LANGARM 7026 MOF  
Art.-Nr. 121639

+ +

FLAME HIGH VIS JACKE, KL. 3 4584 FLAM  
Art.-Nr. 125938

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1
EBT 28,5 cal/cm2 HAF 90,9 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 2

FLAMESTAT ZIPPER 7029 MOF 
Art.-Nr. 121640

FLAME HIGH VIS HANDWERKERHOSE, KL. 2 2584 FLAM  
Art.-Nr. 125939

FLAMESTAT UNTERHOSE, LANG 7027 MOF 
Art.-Nr. 121641

FLAME HIGH VIS HOSE, KL. 2 2585 FLAM  
Art.-Nr. 125940

FLAME HIGH VIS HANDWERKERHOSE, KL. 1 2586 FLAM  
Art.-Nr. 125941

FLAME HIGH VIS HOSE, KL. 1 2587 FLAM  
Art.-Nr. 125942

FLAME HIGH VIS LATZHOSE, KL. 2 1585 FLAM  
Art.-Nr. 125943

FLAME HIGH VIS OVERALL, KL. 3 8084 FLAM  
Art.-Nr. 125949

FLAME HIGH VIS HANDWERKERHOSEN FÜR DAMEN, KL. 2 2589 FLAM 
Art.-Nr. 125950

FLAME HIGH VIS DAMENHOSEN, KL. 1 2591 FLAM  
Art.-Nr. 125951

FLAME HIGH VIS DAMENJACKE, KL. 3 4590 FLAM  
Art.-Nr. 125952

FLAME HIGH VIS LATZHOSE, KL. 2 1584 FLAM  
Art.-Nr. 126510
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FLAMESTAT FLEECEJACKE 7044 MFR  
Art.-Nr. 121649

+

FLAME HIGH VIS JACKE, KL. 3 4584 FLAM  
Art.-Nr. 125938

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1
EBT 61,1 cal/cm2 HAF 95,7 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 2

FLAMESTAT FLEECEUNTERHOSE, LANG  
7045 MFR Art.-Nr. 121650

FLAME HIGH VIS HANDWERKERHOSE, KL. 2 2584 FLAM  
Art.-Nr. 125939

FLAME HIGH VIS HOSE, KL. 2 2585 FLAM  
Art.-Nr. 125940

FLAME HIGH VIS HANDWERKERHOSE, KL. 1 2586 FLAM  
Art.-Nr. 125941

FLAME HIGH VIS HOSE, KL. 1 2587 FLAM  
Art.-Nr. 125942

FLAME HIGH VIS LATZHOSE, KL. 2 1585 FLAM  
Art.-Nr. 125943

FLAME HIGH VIS OVERALL, KL. 3 8084 FLAM  
Art.-Nr. 125949

FLAME HIGH VIS HANDWERKERHOSEN FÜR DAMEN, KL. 2 2589 
FLAM Art.-Nr. 125950

FLAME HIGH VIS DAMENHOSEN, KL. 1 2591 FLAM  
Art.-Nr. 125951

FLAME HIGH VIS DAMENJACKE, KL. 3 4590 FLAM  
Art.-Nr. 125952

FLAME HIGH VIS LATZHOSE, KL. 2 1584 FLAM  
Art.-Nr. 126510
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FLAMESTAT SWEATSHIRT 984 SFLA  
Art.-Nr. 100581

+

FLAME HIGH VIS JACKE, KL. 3 4584 FLAM  
Art.-Nr. 125938

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1
EBT 61,1 cal/cm2 HAF 95,7 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 2

FLAME HIGH VIS DAMENJACKE, KL. 3 4590 FLAM  
Art.-Nr. 125952
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FLAMESTAT LONGSLEEVE-POLOSHIRT 784 PFLA 
Art.-Nr. 100472

+

FLAME HIGH VIS JACKE, KL. 3 4584 FLAM  
Art.-Nr. 125938

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1
ATPV 54,1 cal/cm2 HAF 94,6 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 2

FLAME HIGH VIS DAMENJACKE, KL. 3 4590 FLAM  
Art.-Nr. 125952
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FLAME HEMD 7207 FRS 
Art.-Nr. 122194

+

FLAME HIGH VIS JACKE, KL. 3 4584 FLAM  
Art.-Nr. 125938

Ergebnis offener Lichtbogen-Test  
EN 61482-1-1
ATPV 29,8 cal/cm2 HAF 91,7 %

Box-Test bestanden: 
EN 61482-1-2 KLASSE 2

FLAME HIGH VIS DAMENJACKE, KL. 3 4590 FLAM  
Art.-Nr. 125952


